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TECHNICKY LIST 10.02.12.04-cze
DEKORATIVNI OMITKY

KULIRPLAST 1.8 premium

mramorova akrylatova omitka

1. Popis, pouZziti

KULIRPLAST 1.8 premium akrylatova omitka vyrobena z obarveného kfemicitého granulatu. Je uréena k dekorativni
ochrané rdznych druhd jemné vyrovnanych fasadnich povrchd, zejména podezdivek. Ma dobrou pfidrznost k riznym
jemné zrnitym stavebnim podkladim: k zakladnim omitkdm fasadnich tepelné izola¢nich systémd (vhodna pouze na
systémy s izolaci z expandovaného nebo extrudovaného polystyrénu), klasickym jemnym cementovym omitkam,
k rovnym betonovym povrchim, i k vliaknocementovym a sadrokartonovym deskam, drevotfiskam, apod.

Specialné vybrané unikatni odstiny KULIRPLASTU 1.8 premium zajiStuj zadanou eleganci, v kombinaci s odstiny
JUBIZOL fasad umozriuji feSeni ve stylu modernich architektonickych trendd. Inovativni technologie nanaseni material(i
se specialné vybranymi pigmenty a pouziti nejmodernéjSiho pojiva s vysokou UV ochranou zajistuji vynikajici odolnost
proti povétrnostnimu zatizeni a vysokou vodoodpudivost vyrobku. KULIRPLAST 1.8 premium ma vynikajici aplikativni
vlastnosti, snadno se nanasi a aplikuje. Vyznacuje se také mimoradné dlouhou dobou zpracovatelnosti. Nedoporucuje
se na povétrnosti velmi zatizené plochy vysokych objektu (stavby nad dvé podlazi resp. stavby s minimalnimi pfesahy
stfech nebo bez nich), neni vhodny na povrchy dlouhodobé vystavené vlivam vihkosti. V Zzadném pfipadé neni vhodny
ani na vodorovné a Sikmé plochy nebo jakékoli pochizné plochy. Nanesena omitka zajiStuje povrchim dlouhodobou
odolnost p Fed napadenim Fasami a plisn émi, proto pfidavani biocidnich latek do maltové sm  ési p fed nanasSenim
neni pot febné.

2. Barevné odstiny, baleni

plastovéa védra 25 kg:
8 barevnych odstind: 600, 610, 620, 630, 640, 650, 660 a 670

POZOR! Omitka je vyrobena z obarvenych kfemigitych zrn, proto mezi odstiny jednotlivych dodavek a vzorky ve
vzornicich mohou byt mensi rozdily.

3. Technické udaje

hustota ~1,67
| (kg/dm®)
doba schnuti suchéa na dotyk ~24
T =+20 °C, rel. vihkost dosazeni odolnosti ~48
vzduchu = 65 % proti poskozeni
(hodin) destovou vodou
paropropustnost koeficient p <230
EN ISO 7783-2 ©)
hodnota Sq(d = 2,0 mm] < 0,70
(m) tfida Il (stfedni paropropustnost)
rychlost pronikani vody wa4 <0,42
EN 1062-3 trida Il
(kg/m?h°®) (stfedni rychlost pronikani vody)
pridrznost ke standardni >0,5
vapenocementové omitce
(1:1:6) EN 24624 (MPa)

hlavni slozky: akrylatové pojivo, hruba kfemicita plniva, celul6zova a asociativni zahuStovadla
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4. Priprava podkladu

Podklad musi byt jemné zrnity (idealni je zrnitost klasické Stukové omitky granulace 1,0 mm), pevny (pevnost v tlaku
min. 1,5 MPa — CS Il podle EN 998-1), suchy a gisty, bez uvolnénych ¢&astic, prachu, vodou rozpustnych soli, mastnot
a jinych nedistot. Pfipadné mensi nerovnosti — vystupky a prohlubné — znesnadnuji vyrovnavani nanesené omitky,
proto pripravé podkladu v tomto sméru musime vénovat maximalni pozornost.

Nové podkladni omitky nechame pfed nanaSenim dekorativni omitky schnout podle jejich tloustky na kazdy cm
nejméneé 7 az 10 dni, na nové betony mizZzeme dekorativni omitku nanaset nejdfive jeden mésic po betonovani
(uvedené doby schnuti plati pro normalni podminky: T = +20 °C, rel. vinkost vzduchu = 65 %). Staré pevné omitky
ocistime od vSech natéru, nastfiku a jinych dekorativnich vrstev. Po ocisténi povrch zbavime prachu — nejlépe omytim,
pokud je potfeba, vhodnym zplsobem ho vyspravime a vyrovname. Omyti proudem horké vody nebo parou zvlast
doporu¢ujeme u vlaknocementovych desek a vSech betonovych podklad(, nebot u novych tak odstranime zbytky
bednicich oleju a u starych saze, mech, liSejniky, zbytky natérd apod. V pfipadé Ze budeme na tepelné izolaéni systém
nanaset odstin 600 (erny), je potfeba zakladni omitku zesilit a vyztuZit dvojitou JUBIZOL ARMOVACI SITi. Celkova
tloustka zakladni omitky nesmi byt mensi nez 5,0 mm. Na takovychto systémech je také nutné vytvofit dilatace, které
budou vzajemné vzdaleny nejvyse 10 - 15 m. Sitka dilataéni spary musi byt nejméné 20 mm.

Podklad se pfed nanasSenim dekorativni omitky natfe UNIGRUNDEM, ktery volime ze vzorniku JUB Barvy a omitky
v odstinu co nejbliz§im barvé omitky (na tonovacich stanicich JUMIX u prodejct);

barevny odstin KULIRPLAST 1.8 premium 600 610 620 630 640 650 660 670

doporuceny odstin UNIGRUNDU na podbarvent 1500 | 1504 | 1474 | 1444 | 1183 | 1442 | 1505 | 2452

Zakladni natér se nanasi stétcem vhodnym k nanaseni disperznich barev nebo malifskym vale¢kem s dlouhym viasem
(délka vlasu 18 az 20 mm; Ize pouZit pfirodni nebo umélé vliakno resp. textilii z riznych syntetickych vlaken — polyamid,
dralon, vestan, nylon, perlon nebo polyester) v jedné vrstvé. Pfi nanaseni vale¢kem pouzivame odkapavaci mrizku.

S nanasenim omitky mizeme zadit, az kdyZ je zakladni natér zcela suchy. V normalnich podminkach (T = +20 T, rel.
vihkost vzduchu = 65 %) je doba schnuti UNIGRUNDU nejméné 12 hodin.

Spotfeba zakladniho natéru (zavisi na savosti a hrubosti podkladu):
UNIGRUND 120 — 200 g/m2

5. PFiprava maltové sm ési k nanaseni

Maltovou smés pred pouzitim lehce promichame elektrickym michadlem pfi nizkych otackach (< 250 ot./min.), az je
homogenni; ve vyjimegnych pfipadech je dovoleno miniméalni nafedéni omitky AKRIL EMULZI (nejvySe 1 dl na v&dro).

UPOZORNENI!

Pokud na ucelenou st énovou plochu nanaSime maltovou sm é&s rdznych Sarzi nebo r Gzného data vyroby, je
nutné ji v nadob é vhodné velikosti egalizovat (vzadjemné promichat). Nejprve vzajemné mirn & promichame obsah
Ctyfr véder. Kdyz odebereme ¢tvrtinu takto pfipravené hmoty, pfidame do nadoby obsah dalSiho védra a se zbyvajicim
materialem v nadobé ho lehce promichame, atd.

Jakékoli tpravy omitky b&éhem aplikace (fedéni apod.) jsou nepfipustné.

6. NanasSeni maltové sm ési

Pfipravenou smés nanasime ruéné — nerezovym hladitkem v tloustce ~2,3 mm. Pfebyte¢ny material ubirame
nerezovym hladitkem. lhned po naneseni povrch omitky nerezovym hladitkem vyrovname a uhladime jednim smérem
tak, aby mezi zrny nebyla prazdna mista a aby struktura byla co nejvice stejnomérna. Pfi uhlazovani by se zrna ve
vrstvé omitky méla co nejméné pohybovat, vytla¢ovani hmoty ve formé valu pfed hladitkem neni pFipustné. Jeho vznik
vétSinou Ize pfipsat prilis velké vrstvé omitky nebo Spatné pfipravenému resp. nedostateéné rovnému podkladu.
Uhlazovani je nutno provadét pouze v jednom sméru. Hrudky malty, vy€nivajici z povrchu omitky, na zavér srovname
tak, ze povrch znovu zlehka uhladime Cistym nerezovym hladitkem. MlIé¢né bily vzhled, ktery je vidét pfi nanaseni,
zmizi béhem tvrdnuti omitky.
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NanaSeni omitky musi probéhnout co nejrychleji, bez pferuseni, od jednoho okraje stény k druhému. Vétsi sténové
plochy rozdélime pfiméfené Sirokymi drazkami, maltovymi lemy, oramovanim, pfipadné dalSimi ozdobnymi Upravami
nebo jinym zplsobem na menSi plochy, ¢imz vylou¢ime pfipadné obtize s kontinualnim nanaSenim omitky, ale
i s neestetickym vzhledem, vzniklym z ddvodu nedostate¢né vyrovnaného podkladu. Napojovani ploch na rozich
a v koutech mohou usnadnit nékolik cm Siroké hladké (Stukované) pruhy, které navic upravenym povrchim dodaji
pfijemny dekorativni efekt. Ozdobné pruhy, drazky, maltové lemy, oramovani, atd. obvykle provadime pfed nanesenim
dekorativni omitky. Chranime je vhodnymi fasadnimi barvami, pfi¢emz dbame na to, abychom natéry, jimiz tyto plochy
upravujeme, nekontrolované nenandasSeli na plochy pfipravené k naneseni dekorativnich omitek.

NanaSeni omitky je mozné pouze za vhodnych povétrnostnich resp. mikroklimatickych podminek: teplota vzduchu
a sténového podkladu musi byt v rozmezi +5 az +30 <C, re lativni vlhkost vzduchu nejvySe 80 %. Fasadni plochy pred
srazkami, silnym vétrem a intenzivnim slune¢nim svitem chranime fasadnimi zavésy, avSak ani s nimi nesmime za
desté, mlhy a silného vétru (>30 km/h) tyto prace provadét.

Odolnosti proti poSkozeni ¢erstvé upravenych ploch srazkovou vodou (smyti materialu) je za normalnich podminek (T =
+20 <C, rel. vlhkost vzduchu 65 %) dosazeno nejpozd &ji za 48 hodin. Pfi nizkych teplotach nebo vysoké relativni
vihkosti vzduchu se uvedenda doba podstatné prodluzuje. Pfi dlouhodobém smaceni omitky mize omitka ziskat mléény
vzhled, ktery vSak po uschnuti zmizi.

PFiblizna resp. primérnéa spotfeba:
KULIRPLAST 1.8 premium ~45 kg/m2

7. Cist éni naradi, nakladani s odpadem
Naradi ihned po pouziti dikladné omyjte vodou, zaschlé skvrny nelze odstranit.

Nepouzitou maltovou smés Ize uchovat v dobfe uzavieném baleni pro pfipadné opravy. Nepouzité tekuté zbytky
(klasifika¢ni Gislo odpadu 08 01 12) se odstrafiuji v souladu s pfedpisy o nakladani s odpady, ztvrdlé zbytky malty
odlozte na skladku stavebniho odpadu (klasifika¢ni ¢islo: 17 09 04).

Ocisténé obaly (15 01 02) Ize odevzdat na sbérné misto k recyklaci.

8. Pokyny pro bezpe €né zachazeni

Dodrzujte obecné pokyny a predpisy pro bezpecnost stavebnich resp. fasadnich a malifskych praci. Pouziti zvlastnich
osobnich ochrannych prostfedkd ani dodrZzovani zvlaStnich opatfeni pro bezpecnost prace nejsou pfi nanaseni
KULIRPLASTU 1.8 premium potfebné.

9. Udrzba a obnova upravenych povrch @

Fasadni a vnitfni povrchy upravené omitkou KULIRPLAST 1.8 premium nevyzaduji zadnou zvlastni adrzbu. Usazeny
prach ajiné volné necistoty Ize omést, vyluxovat nebo omyt proudem vody. Zachyceny prach a trvalejSi necistoty
odstranime jemnym omytim mékkym kartacéem namocenym v roztoku béznych univerzalnich Cisticich prostfedk(, pak
povrch omyjeme ¢&istou vodou.

10. Skladovani, p Feprav ni podminky a trvanlivost

Skladovani a preprava jsou mozne pfi teploté +5 C az +25 T, mimo dosah d éti; chrante pfed pfimym slune¢nim
zarenim, NESMI ZMRZNOUT!

Trvanlivost pfi skladovani v originalné uzavieném a neposkozeném baleni: nejméné 12 mésicu.

11. Kontrola kvality, zaruky

Jakostni charakteristiky vyrobku jsou dany internimi vyrobnimi specifikacemi a slovinskymi, evropskymi a jinymi
normami. Dosahovani deklarované nebo pfedepsané urovné kvality je prabézné ovérovano ve vlastnich laboratofich,
obCasné také v Zavodu za gradbeniStvo v Lubljani a jinych tuzemskych a zahrani¢nich nezavislych odbornych
zafizenich. ZajiStuje ho také v JUBU Fadu let zavedeny systém Fizeni a kontroly stalosti kvality 1ISO 9001. PFi vyrobé
produktu jsou pFisné dodrzovany slovinské a evropské normy z oblasti ochrany Zivotniho prostfedi a bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci, coz je dolozeno certifikaty ISO 14001 a OHSAS 18001.
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SIST EN 15824
Vnéjsi omitka s organickym pojivem

Propustnost pro vodni paru V2
Permeabilita vody v kapalné fazi w2
Soudrznost > 0,5 MPa
Tepelna vodivost (A v 0,67 W/mK, P = 50%
P (A 10suchy) (tab. hodnota EN 1745)
Reakce na ohen NPD

11. Ostatni informace

Navody v tomto technickém listu jsou sestaveny na zakladé naSich zkuSenosti a s cilem, aby pfi pouZiti vyrobku byly
dosazeny optimalni vysledky. Za Skody, zpusobené nespravnou volbou vyrobku, nespravnym pouzivanim nebo
z divodu nekvalitniho zpracovani, nepfebirame Zadnou odpovédnost.

Omitka je vyrobena z obarvenych kfemicitych zrn, proto mezi odstiny jednotlivych dodavek a vzorky ve vzornicich

mohou nastat mensi rozdily, které vS§ak nemohou byt pfi¢inou reklamace.

V dasledku nespravné pfipravy podkladu, nedodrzovani pravidel egalizace pfi pfipravé maltové smési, nanaseni omitky
za nevhodnych povétrnostnich podminek (vysoka relativni vihkost vzduchu, nizka teplota) mize na povrchu omitky
dojit k nejednotnosti barevného odstinu, za coz nepfebirame zadnou odpovédnost. Povrch se skvrnami Ize opravit
jediné nanesenim nové vrstvy omitky.

Tento technicky list doplfiuje a nahrazuje vSechna pfedchozi vydani, vyrobce si vyhrazuje pravo moznych pozdéjSich
zmén a doplrika.

Oznaceni a datum vydani: TRC-036/13-pek-cze, 20. 03. 2013

JUB a.s.
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Ceské republika

= l:Net =
1SO 9001 Q-159
T +420 382 521 187 ISO 14001 E-034 Responsible Care®
F: +420 382 521 810 OHSAS 18001 H-022 Odgovorno ravnanje

E: jub@jub.cz
I: www.jub.cz

Vyrobce tohoto materialu je drzitelem certifikatd
ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
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